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Gentile Ing.
BENTIVEGNA LUCIANO
Via Vannozzo, 17/Bis
35131 - Padova
Mobile. 338 2508803
E-Mail. luciano.bentivegna@libero.it

RELAZIONE TECNICA PRESENZAJASSENZA AMIANTO ESITI OTTENUTI

Il presente documento, redatto dalla scrivente societs con sede legale e operativa
« QD - P\ A Iscritta all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali nr VE25515 del 05/09/2018 Categoria 10A-E, in qualita di consulenza incaricata da parie del
professionista Ing. Bentivegna Luciano,

COSTITUISCE

“Relazione Tecnica" descrittiva delle risultanze ottenute a seguito della verifica visiva e analitica relafiva alla
presenza/assenza di materiali contenenti amianto (MCA), nei manufatti dell'edifici siti in Via Cavin Lungo, 19 -
Cittadella - PD

La verifica ha riguardato I'edfficio realizzato precedentemente allentrata in vigore della Legge 257 del 27
marzo 1882, (come riferiio dal committente) che ha sancito la messa al bando del minerale amianto, vietandone
l'estrazione, limportazione, la lavorazione, I'utilizzo, la commercializzazione e I'esportazione. La verifica
ispettiva, con contestuale campionamento dei materiali con potenziale rischio di presenza di amianto, & stata
eseqguita in una fase in funzione dell'accessibilita dei manufatti oggetto di prelievo, utilizzando una piattaforma
aerea per accedere alla coperiura.

L' attivita di sopralluogo e dej relievi, sono state svolte il giomo 14/09/2021, da parte di tecnici abilitati della
snciela“

Nominativl Addett:

Geom (D Coorcinatore ¢ Responsabile Tecnico bonifica amianto,

Capo cantie Con funzione di ispezione visiva del prelievo campioni, messa a dimora degli
stessi in appositi kit a norma UN2582, ai sensi delle Disp. Del Trattato ADR.

Dal sopralluogo, sono stati prelevati complessivamente n.1 campione massivo, rappresentativi dei manufatii
presenti e ispezionati. Nr 4

Tale campione & stato successivamente trasferito a laboratorio accreditato L]
G ;i - Allsgato 1 - Richiesta di analisi accettata ) incaricato ad eseguire la verifica
analitica. In funzione al campione prelevato & stata verificata |a presenza amianto (si veda Allegato 1 - analisi)
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ESITI

In funzione al campione prelevato & stata verificata la presenza amianto, tipologia amianto riscontrata
crisotilo (si veda Allegato 2 - analisi)

CONSIDERAZIONI

Sulla base dei risulfati ottenuti, si espongono le pertinenti considerazioni conclusive:

La societ dichiara che nel fabbricato sito in Via Cavin Lungo, 19 - Cittadella — PD

risulta esserci presenza di materiali confenente amianto (Cod. C.E.R. 17060

Informativa privacy ai sensl del regolamento 2E/6T9/UE (cd. GDPR)
Vi infermiamo che la d utiizzerd i Vs dafi al fine di gestire informazioni commenciali o per adempiane gi cbblighi contratiuall,,
rispetiande ke disposizioni di legge. ai sensi del Dgs. 19612003, Al sensi deffan. 13-14 dal Reg. r. 2018%74UE e defart da 152 22 ded Reg. 2016/679/UE,

Limena, I 17/09/2021

Cordiall saluti.
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Limena Ii 14/06/2021

Oggetto: Richiesta di analisi presenza/assenza amianto compatto/friabile.

Committente: Ing. Bentivegna Luciano
Indirizzo di residenza: Via Vannozzo, 17/Bis
C.F. BNTLCN512241.483Q

Indirizzo del cantiere stabili siti in Via Cavin Lungo, 19 — Cittadella — PD
“Prelievo effettuato in data 14/05/2021”

Richiedente (D

Albo nazionale gestori ambientale iscrizione nr V. 18 Categoria 10 A - E
Riferimento: (D

/_J

Firma per accettazione richiesta analisij




TEST REPORT
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ITALIA
Vs, rif. : Deocumento : Lettera del 14/09/2021 Data: 147058/2021
Data ricevimento 15/0%8/2021 Data campionamento :
ione :
Ns. rif. : cemprone 212725-1 Rev.0 Data: 16/09/2021
Ra rto :
e 212725 Data: 15/08/2021
Commessa :
Note:
Progetto:
Riferimento doc.:

Norme di collaudo:

8584 :':_.’;"::;::.:.I:':‘-P?}"’""‘ Lung2, 35 campione Massive 0.00 0.00
= e - L

Condizion! generali:

1, I comeniitente s impegna a sabtestare alls condzionl penerali e tarife stabiite dal Labaratenie per Pesecsions debe prove.

2. T risuiatl dele prove wemanng eemunicat soio per s di r=pporta i prova , sabvo diversi acoordl conbrattuall.

3. B materiake residuate di prove verrs inviabs a roltsme capo 30 giorl della stesss, sal dnverss Fighigsts ecritta dal Commigtente.

4, I raterialn glasents veirh iviato a rettame dops 3 maal gl ricevimente, salve diversa righissts seritta del Comenittants,

5, T risulati riportati nel seguerte rapportn o prove 8i riferiscong at soll ogpett provati citatl nel preseste,

G, La duta ricevimento materisle conispords alla c2t2 di apeiterd commessa, 1 daka df efeourcne dellafe provafe corrisponds 282 dota del mppestn 8 prova |, salve diverss Infermaniane.
7. 1| Labaraterio ha ssaminato | maberisll forndt dal Clisnte come exmpicnati dal medasine in accorde syl standard richinsti,

&, Questo rappare di prova non pud essere dprodotto se Bon Integralmants, senzn preventive itorzarions soritta del Laberatorio emittente.
3. Salve diverso aczerde, maranns applcati | teemini e be condizisni o vendite (MOD20-PARSEZ).

10. Se non diversamente specificate, ke prove sono state essguits nell seda d) via Viseo Tia, 35000 Limena (PD)

11. Qpinioai ed interpretazioni rilesciate dal abarstors 4 batane su figultsti del campione sottopost @ prova & che mon pabranng essens utlrFane come unics ingwt per la codificarions di predatto.
12. 1 risultati 5i fiferiscons of compiens £847 come riceviste,

Rapporio di preva: 212725-1 Rev.0 Data 16/09/2021
MOD300-P1R2E2 Issue No: 02 Issue Date: 03/04/2018 Raview No: 2 Review Date: 12/06/2020




TEST REPORT
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[Test __|Pagine | Sperimentatore

Verifica presenza fibre amlanto con tecnica SEM/EDS  Pag. 3 —

Firme sperimentatori

Rapporto di prova: 212725-1 Rev.0 Data 16/08/2021



TEST REPORT

VERIFICA PRESENZA FIBRE AMIANTO CON TECNICA SEM/EDS P 3°f3
Informazioni generall

Inizio test - Fine test 16/09/2021 - 16/09/2021

Riferimento MIF (Lab) 8584

Riferimenta Cliente Cantiere: Via Cavin Lungo, 19 - Cittadella (PD)
Marcatura campione {Lab) SB4FM 1

Materiale Campione Massivo

Posizione

. DM 06/09/1994 All.1 Met.B (GU n.288 del 10/12/1994),
Norma di prova POI 128
Apparecchiatura

(Inv.N®1317) Microscopio Elettronico (ESEM) - {(Inv.N°1443) Microanalisi EDS

Dati campionamento

Campionamento effettuato da Cliente
Luogo di campionamento -
Risuftato

Presenza di amianto

Tipologla amianto riscontrata
Crisctilo

Rapporto di prova: 212725-1 Rev.0 Data 16/09/2021
End of test report



